Polecenie:
W oparciu o prezentowany materiał proszę o sporządzenie notatki zawierającej wymienienie rodzajów defektów powłok lakiernicznych, ich krótkie opisy, przyczyny występowania, zapobieganie oraz sposoby usuwania.

Ważne!!!
Proszę tytuły mejli zapisywać w ten sposób: Notatka Podstawy lakiernictwa samochodowego, 12.3.2021, swoje nazwisko. Na zdjęcia lub skany notatek czekam do środy 17.03.2021 do godziny 23:59.
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DZIALANIE KWASU / ROZPUSZCZALNIKA

Niersguiarfaty szorste), odbarwions),c2esciowo odchodzacsi b rozpadaiacs
% powoki, 2 moziwym spkariem siatkowym abo pakaniem fia powkaZch
obyets defoktam. Moga byc obecn Siady agresywns) substanci.

10mm

ZAPOBIEGANIE

PRZYCZYNA

2) Utrzymywat porzadsk | c2ystoss w warsztaci,
ZBbezpieczat powlerzchria przy pacy 2 pojazdem,
b) Zabazpisczat pojazd podczas prasstojs 1a zewnatz
) Unikac uzywaria detorgentow nia Swiszych powlokach.
) Upewnic sie, 2 powtoka laiericza st cakovicie wysuszona.

USUWANIE

oz chamiczna powoki lakismiczs. Gzgsto powodowara przsz
a) Przypackows roziani substanc] agrasywnych, takich ik
iym Pamuicowy; nadtensk; was 2 akumatora.

) Krople kiatnego daszczu kb sokéw rosinnych pozosiaiace na powiarzohn
) Uzyoi datergentow na $wiszo lakiarowanych powiazehniach.

Lokido uszkodzarie Moz byd usurigts przaz spolrOwarS
W praypadku wikszych uszkodzan usunag powloke do Zdrowe) warstwy,
UpaunIc i 22 wszystiis Sady zanieczyszczon 53 wSiminowans,

a nastepris polakirovac ponownis





image2.jpeg
PLAMIENIE / WYBLAKNIECIE

opis

(Ocbarwiria lakians w formia aureol b,
w cikich przypackach, cakowita zmiana kolo.

ZAPOBIEGANIE

) Sprawdic stabiinosc chamicana strisface) powlok natryskuc lakier
na maa, wysaifowana powerzchri.
) ol defokt pojawia i, uzyC pockiad o wiaSciwosciach ZokJCYCh
©) Stosowat dozownik szpachi | utwardzacza.

PRZYCZYNA USUWANIE
2 Rozpuszczonie | absorpcia pgment  izszef warstwy. Zoszifowat do powioki oryginaing, zabezpieczye zaecanym
lakiars przs2 éwizo rozony produkt zolatorem i polakiaowac ponowrie.

b) Apikacia powiokina i surniste Slady pigmentow pozostaiace na podioz
) Niostateczna izolacia stasj powoki.
) Zoyt duy ucil twarczacza w szpachi




image3.jpeg
opis

Pecharza pojanisia sis fako napuchiecia na powiarzohn lakiar. Moga oz s

oamiarami | gstoscia. Grube pecheras, wiskszs i 1,5 o ganeranis pojawia

Si2 W grupach,choé mogs si z0arzyC pojecyncz. Drobns pecharzs Zuykle maja
orme piersciena o &redricy 0,5 mm, meanciuacych i b odeisku palca

[T o

PRZYCZYNA

ZAPOBIEGANIE

2) Zabezpieczat powerzchrie pojazd podczas przastofy na zownatrz
i Sknupulatnio c2ySci powerzchie przed aplikacia materaow lakimiczych.

b) Uzywia tylko zatwerczonych materiaw wysolie jakosel
) Stosowat wiasciwy procss natrysku.

) Unkkat wystawiania na cialare wigoci | skstremalnych zmian
temperatury przsd peinym twarczniem powiok.

&) Montaz odpowiodrich fitrow powsirza.

USUWANIE

Wigot ub zaieczyszczania wigzons pod akieram. Mozs 1 byt spowodowane pasz:

2) Niostatocano oczyszczenio powRrzeh,
pozDstalosc wigocilub zanecayszczen.

5) Uzycis niszgodnych chemicznia produkion.
) Niedostateczna rubose: powlokiprowadzaca do Wemo2one przspuszozaino,
) Nidostateczna utwardzania powoki T wystavwisna e na ciaanis Wigoc',

o Wodk winaslniecd pomiohze.

Ustai glgbokost 1 przyczyng powstania pacherza prsbIaia 00 g
1 ogladaigc przez Siabe sz powgkszaiace.
“Tam, gaie pecherzs pojawiy sia pomiedzy warstwamilakier, powisrzchnia
Powina zostac zsszifowana o Zdowych Warstw | odnowiona.
W przypacku powatnieiszych uszkodzen lub s pacherzs pojawly
‘% pomiecy podkladam | podiozam, nalazy Usunad cala powloke
‘G0 podloza i polakierowac ponowni.





image4.jpeg
Mieczra, bialawa mgla powstafa na powrzchin powloki akiemiczs

PRZYCZYNA

Wigos kondansca sig na | uwigzona w mols warstwa akir.
Mozs byc spowodowana przsz
2 Natrysk w chiodnych warunkach ¥iub przy duzs} wigotnosc
) Utycie rozsienczanika 2y szybliego lub 2 jakoscl
©) Zoyt wysolis cisnien natrysk b isodpowsdiia ustawiria pstoat.
9 Nadmuchivanie sprezonego powitrza i mokrg powloke
dla prayspieszenia odparowania.
o) Prasciagiw lakiri albo nisdosiatecans ograawais 11ub ruch powietza
9 Roznica miscy temperatura produktu a tamperaturg lakisrowansgo lamantu.

ZAPOBIEGANIE

) sl to moiwe, uikac apiac] produkdon podzas chiodu
W warunkach wysokis wigotnosci powitrza.
Jasl nia da i t2g0 unknac, nalzy 2yE wolnego rozcitczalnka.

) N apikowat produkio prey wigotnosci powietrza przskraczaace) 80%.
©) Pozwolic na ratuaine odparowani powoki
9 Upewnie i, 22 lakiemiajest odpoviedrio ogrzsvana | wenylowana.

‘Wada 0 slabym nasteniu mozo by usurista przaz wymatowarie
i polarowane, po Utvardzzniu powiok akiemiczs,
W praypackach cigzszych zeszifowat powRrzchria
| polakierowat ponawnie, 12ywaiac wolnego rozcienczainika.
UWAGA: plamienis warstwy koloru moze oznaczat, 2 warstwy nizsze
4 rowniez wadiive, e nio 20l t0 ZauwaZons 2 powod ch Mmalowosc.
Moz o2 kolel prowadz do powstania pachirzy b utiaty
Przyczaprosci pomiedzy warstwam.




image5.jpeg
oms

BABLOWANIE / UWIEZIONE POWIETRZE
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